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DOLOMITI NATURAMIA

DOLOMITI

Su delicada superficie. plena de destellos azules y grises. parece rendir
homenaje a la estética blue jeans de los anos 80.
El granito Dolomiti de NATURAMIA® deslumbra en encimeras de cocinas o
banos. gracias su dindmica superficie generadora de luz y de movimiento.

lts delicate surface abounding in blue and grey glints appears to pay homage
to the blue denim aesthetic of the 1980s. Dolomiti granite by NATURAMIA
dazzles on kitchen and bathroom countertops thanks to a dynamic surface that
generates light and movement

— ACABADOS | FINISHES

PULIDO / POLISHED
VINTAGE / VINTAGE

_ FORMATOS | FORMATS

EI ESPESOR TABLA CORTE A MEDIDA

ARERN THICKNESS 60 x 30 cm 60 x 40 cm 60 x 60 cm SLAB CUT TO SIZE
20 cm ° [ ) ) ®
30cm ) ®

— APLICACIONES | APPLICATIONS

REVESTIMIENTOS INTERIORES i ENCIMERAS BANO
q] INTERIOR CLADDING g BATHROOM COUNTERTOPS
PAVIMENTOS INTERIORES (S 2N ENCIMERAS COCINA
—— INTERIOR FLOORING - KITCHEN COUNTERTOPS

— VENTAJAS | ADVANTAGES

TRATAMIENTO BACTERIOSTATICO 10 ANOS GARANTIA"
= BACTERIOESTATIC TREATMENT 10 YEARS WARRANTY"

(ﬁ} TRATAMIENTO ANTIMANCHAS "Garantia sélo valida en Espana y Reino Unido
STAIN-RESISTANT TREATMENT "The warranty is only valid in Spain and UK
=

— CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | QUALITY AND ENVIRONMENT CERTIFICATES
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DOLOMITI

Caracteristicas
Characteristics

Norma de ensayo
Test Standard

NATURAMIA

Denominacion petrogrdfica : Cuarzodiorita
Petrographic denomination UNE-EN 12407 Quartz diorite
Densidad aparente . UNE-EN 1936 2640
Apparent density (Kg/m?)
Porosidad Gbierta UNE-EN 1936 05
Open porosity (%)
Absorcion de agua por presion atmosférica \ UNE-EN 13755 02
Water absorption by atmospheric pressure (%)
Resistencia a la compresion \ UNE-EN 1926 1836 218
Compression resistance (MPa)
Resistencia a la flexion bajo carga concentrada
Flexural strength under concentrated load (MPa)
Valor medio
Mean Value (MPa) 187
UNE-EN 12372
Desviacion estandar 06
Standard deviation (MPa) ‘
Valor minimo esperado 04
Low expected value (MPa) ‘
Variacion de la resistencia a la flexion tras heladicidad
56 ciclos hielo-deshielo UNE-EN 12371:02 0
Decreasing of flexural strength after 56 cycles frost-taw (%)
Resistencia al deslizamiento Seco Humedo
Slip resistance (USRV) Dry Wet
Acabado Superficial Pulido ! :
Polished Surface Finish UNE-EN 142312004 58 5
Acabado Superficial Apomazado 67 39
Honed Surface Finish
Resistencia a la abrasién UNE-EN 1341 79 04
Abrasion resistance (mm) Anexo Annex C ' '
Carga de rotura de anclaje !
Breaking load at dowel hole (N) UNE-EN 13364 190
Adhesion de malla PE 31Rev.3 (basado en based 34
Mesh adhesion (N/mm?) on EN 12004-2) ‘
Reaccion al fuego Decision de la Comision Clase A
Commision Decision 96/603/ !
Fire reaction B Class A

"Disponible declaracion de conformidad /
Datos técnicos generales. Para proyectos especificos consultenos. Disponemos de materiales con caracteristicas que se pueden adaptar a sus necesidades.

Los datos técnicos. y en general. la informacion aqui contenida estdn basados en ensayos considerados fiables. si bien no se garantiza su exactitud a ensayos posteriores debido a la variabilidad inherente a la piedra
natural.
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DOLOMITI NATURAMIA

— MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |

La Piedra Natural es uno de los materiales de construccion y decoracion que menos
mantenimiento necesita.

* La Piedra Natural es una superficie poco porosa y de las mds resistentes que
existen.

* Para mantener el brillo de tu encimera como el primer dia. utilizar agua caliente y
pH neutro.

* Para su limpieza. evitar la utilizacion de productos quimicos desengrasantes
agresivos. Leer atentamente las recomendaciones del fabricante antes de su uso
sobre la encimera.

* Existen productos que pueden manchar tanto la Piedra Natural como cualquier
otro tipo de encimeras. Esos productos no son habituales en el uso doméstico
(cocina y bano) y se consideran. en consecuencia. atipicos (yodo. amoniaco y NATURAMIA®
desengrasantes agresivos). Se recomienda no utilizar estos productos para limpiar
la encimera de Piedra Natural NATURAMIA®.

* El mantenimiento de la encimera se realiza aplicando PROTOP uniformemente con
un trapo limpio y empapado ligeramente por toda la superficie cada 12 meses. y
asi. mantener tu encimera como el primer dia sin necesidad de profesionales.

— 4 SENCILLOS PASOS PARA EL CUIDADO DE SU ENCIMERA

Limpieza de su encimera

No todos los productos de limpieza son aptos para el cuidado y el mantenimiento
de su superficie. Algunos limpiadores comunes son dcidos y muchos productos
abrillantadores contienen aceite y grasa que provocan el efecto contrario. Evite
productos agresivos que manchen la Piedra Natural. Se recomienda el uso de agua
caliente y productos de limpieza con pH neutro.

Cuide su encimera

La superficie escogida es una piedra Unica y por lo tanto tiene que ser protegida de
cortes. roces Y golpes fuertes. Utilice siempre accesorios para proteger la superficie.
como tablas para cortar o salvamanteles para apoyar ollas u objetos metdlicos.

Evite sufrimiento a su encimera

La Piedra Natural. por su composicion natural. se ve afectado por las substancias
dcidas. como las contenidas en muchos alimentos y bebidas. Evite el contacto
prolongado de zumo de liman. vinagre. tomate. kétchup. tinta. pintura. cola. vino. etc.
En caso de contacto con estas substancias. se recomienda limpiar la encimera con
trapo o papel. lo antes posibles.

Mantenimiento

Un mantenimiento correcto y regular de su encimera permitird conservar la belleza
de la misma. Se aconssja cada doce meses una limpieza profunda de la encimera
con agua cdliente y jabén neutro. una vez seco. aplicar el protector antimanchas.
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